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Adhesivo DTK

seguro - esterilizable - fuerte

Estabilidad

El adhesivo DTK tiene un curado dual, mediante fotopolimerizacién y autopolimerizacién. Cuando el curado es sin luz, se
consigue una adhesién con toda su resistencia, incluso a temperatura ambiente. Este material bicomponente con consistencia
de pasta se compone de una base de metacrilatos, materiales de relleno inorgénicos e iniciadores, ademds es un sistema sin
aminas ni peréxidos. El adhesivo DTK destaca por su muy baja absorcién de agua y la estabilidad del color. Gracias a su
equilibrada relacién de elasticidad y elongacién, asi como su baja contraccién, el adhesivo DTK garantiza una larga vida

dtil y gran estabilidad, en particular, a las restauraciones cerdmicas sobre implantes.

Flexibilidad

El adhesivo DTK estd disponible en dos variantes: una transparente y otra opaca de color dentina. Almacenado a tempera-
tura ambiente tiene una durabilidad de 2 afios. Proporciona méxima flexibilidad, ya que puede utilizarse tanto intra como
extraoralmente. La adhesién alcanza una resistencia clinicamente segura sobre tfitanio y 6xido de circonio previo acondicio-

nado mediante arenado con corindén de 50 pm aplicando 1 bar de presién.

Seguridad

El adhesivo DTK permite obtener una unién mediante adhesién duradera y segura entre todos los materiales protésicos. En
combinacién con el producto de imprimacién correspondiente puede unirse mediante adhesién aditamentos personalizados
y restauraciones protésicas (con combinaciones de materiales, tales como: ZrO,/ZrO,, ZrO,/Ti, Ti/Ti, Ti/NEM, cerdmica
de (di)silicato Ti/Li, BioHPP/ZrO,, BioHPP/Ti, composite/Ti). En caso de trabajar con titanio, metales no nobles y diéxido
de circonio se utiliza como agente de adhesién MKZ-Primer; en caso de usar BioHPP y composite se aplica visio.link; y para

cerdmica de (disilicato Li se aplica K-Primer.

Tras el pulido, el exceso de adhesivo DTK puede eliminarse con gran facilidad.

El adhesivo DTK también es muy fécil de pulir, ya que no estd relleno de vidrio con bordes afilados. Esto se traduce en que
no presenta rugosidades que puedan provocar irritaciones en las encias ni aparecer acumulacién del material usado.

El adhesivo DTK estd probado clinicamente desde hace mas de 10 afios para este tipo de aplicacién (adhesién de
aditamentos hibridos) y lleva mds de 25 afios probado en el laboratorio en la adhesién de construcciones metdlicas para
ataches. Para realizar los trabajos de acabado del espacio de unién de la adhesién y de la superficie del aditamento reco-

mendamos Fibro+ con el fin de permitir una éptima aposicién del tejido blando.

Esterilizacion y resistencia

Los aditamentos unidos mediante adhesivo DTK pueden esterilizarse a 138 °C en el autoclave. Al permitirse su esteriliza-
cién, se evita contaminaciones y se garantiza la méxima higiene. Ademds, tras su esterilizacién, un aditamento unido con
adhesivo DTK presenta una resistencia a la traccién ain mayor y su adhesién es més fuerte que antes de la esterilizacion.
Por eso, la esterilizacién es absolutamente recomendable. Véase a este respecto el estudio de la Universidad de Kiel en las

pdginas 4y 5.

Las ilustraciones no son a escala.
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Comprobado clinicamente
en las Universidades de Jena y Kiel

La esterilizacién aumenta la resistencia a la

traccidn de los aditamentos hibridos de circonio

Un estudio clinico de la Universidad de Kiel* demuestra que un aditamento de circonio unido
con adhesivo DTK presenta valores de resistencia de la adhesion (significativamente) superio-
res después de la esterilizacién. La esterilizacién de los aditamentos de titanio con circonio en
el autoclave no solo proporciona las ventajas de una higienizacién, reduciendo en consecuen-
cia el potencial de inflamacién en el tejido perimplantario, sino que aumenta ademds tanto

la resistencia a la traccién como los valores de la resistencia de la unién en los aditamentos
hibridos de circonio unidos con adhesivo DTK. Por consiguiente, se recomienda encarecida-

mente la esterilizacion.

El estudio de laboratorio realizado en la Universidad de Kiel también demuestra que la esteri-
lizacién de los aditamentos hibridos de éxido de circonio (unidos con adhesivo DTK) tiene una
influencia positiva sobre su resistencia a la traccién, independientemente de si se realizaron

posteriores variaciones de carga térmica o no. El estudio demuestra asimismo que se alcanzan

valores de adhesién clinicamente muy buenos mediante el acondicionamiento previo con

chorro de corindén de granulometria de 50 6 100 pm a una presién de 1 6 2 bares.

Estudio in vitro

Imagen*: Componentes Imagen™: Montaje experimental para la comprobacién
del aditamento hibrido de éxido de circonio de la resistencia a la traccién
con andlogo del implante (velocidad de barrido: 2 mm/min)

1. Higiene:

Reduce el potencial inflamatorio del tejido periimplantario y, por tanto, aumenta la
ve n'l'aiqs de Ia probabilidad de una correcta cicatrizacién del implante

—» Segin el estudio de Canullo et al.**, se recomienda el uso de aditamentos perso-
es"e rilizacién nalizados esterilizados, pues demuestra que el tratamiento con plasma de argén de los

aditamentos del implante conduce, tras un periodo de observacién de 2 afios, a una

de |OS Odifqmenfos hibridos pérdida é6sea marginal considerablemente menor.

—» Seguridad: menor riesgo de pérdida de masa ésea o de pérdida del implante

de circonio unidos con el

Qd heSiVO DTK 2. Seguridad:

Mayor resistencia a la traccién asi como valores de unién mayores entre los

materiales protésicos.

Las ilustraciones no son a escala.
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Todos los colores con pigme

Para un aspecto natural de la restauracién, que ya

Adhesivo DTK kit
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Las ilustraciones no son a escala.
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actia desde la profundidad.
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